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  de	
  Construcción	
  

Actualmente,	
   la	
   piedra	
   natural	
   se	
   emplea	
   de	
   tres	
   formas	
   diferentes	
   como	
  
material	
  de	
  construcción:	
  

-­‐	
  Como	
  elementos	
  resistentes	
  

-­‐	
  Como	
  elementos	
  decoraCvos	
  

-­‐	
  Como	
  materia	
  prima	
  manufacturada	
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Las	
  rocas	
  o	
  piedras	
  naturales	
  están	
  compuestas	
  por	
  una	
  agrupación	
  de	
  sustancias	
  
minerales	
  fruto	
  de	
  la	
  evolución	
  geológica	
  que	
  las	
  ha	
  originado	
  

Según	
   lo	
   determinante	
   de	
   su	
   presencia,	
   dichos	
   minerales	
   se	
   clasifican	
   en:	
  
esenciales	
  (definen	
  la	
  clase	
  de	
  roca)	
  y	
  secundarios	
  (definen	
  variedades	
  dentro	
  de	
  
una	
  misma	
  familia	
  de	
  rocas)	
  

Roca	
  simple:	
  está	
  formada	
  por	
  un	
  solo	
  mineral	
  
Roca	
  compuesta:	
  conCene	
  varios	
  minerales	
  esenciales	
  



Lección	
  8.	
  La	
  piedra	
  natural	
  

Materiales	
  de	
  Construcción	
  

Desde	
  un	
  punto	
  de	
  vista	
  geológico,	
  según	
  su	
  origen,	
  las	
  rocas	
  se	
  clasifican	
  en:	
  
Rocas	
   ígneas:	
   proceden	
  de	
   la	
   solidificación	
  del	
  magma	
   terrestre	
   (sílice,	
   granito,	
  
ofita,	
  basalto,	
  mica,	
  toba,	
  pómez,	
  diorita,	
  ….)	
  

Clasificación	
  de	
  las	
  rocas	
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Desde	
  un	
  punto	
  de	
  vista	
  geológico,	
  según	
  su	
  origen,	
  las	
  rocas	
  se	
  clasifican	
  en:	
  

Rocas	
   sedimentarias:	
   formadas	
   tras	
   la	
   fragmentación	
   de	
   otras	
   y	
   su	
   posterior	
  
transporte,	
   depósito	
   y	
   consolidación	
   (	
   arenisca,	
   caliza,	
   dolomía,	
   marga,	
   algez,	
  
conglomerado,	
  …)	
  

Clasificación	
  de	
  las	
  rocas	
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Desde	
  un	
  punto	
  de	
  vista	
  geológico,	
  según	
  su	
  origen,	
  las	
  rocas	
  se	
  clasifican	
  en:	
  
Rocas	
  metamórficas:	
  proceden	
  de	
  la	
  trasformación	
  de	
  otras	
  rocas,	
  en	
  un	
  proceso	
  
que	
  altera	
  su	
  composición	
  original	
  (cuarcita,	
  mármol,	
  pizarra,	
  gneis,	
  …)	
  

Clasificación	
  de	
  las	
  rocas	
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Textura superficial Características 
Vítrea Fractura concoidal 
Lisa Desgastada por el agua o lisa debido a la fracturación de rocas 

laminadas o de grano muy fino 
Granular La fractura muestra granos redondeados más o menos uniformes 
Rugosa Fractura de rocas de grano fino a medio conteniendo 

constituyentes cristalinos no apreciables fácilmente a simple vista 
Cristalina Contiene componentes cristalinos fácilmente apreciables a simple 

vista 
En celdilla Con poros y huecos visibles 

Propiedades	
  organolépCcas:	
  textura	
  superficial,	
  color	
  y	
  homogeneidad	
  

Propiedades	
  de	
  las	
  rocas	
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Propiedades	
  [sicas	
  y	
  mecánicas	
  
Denominación	
   Origen	
  

Geológico	
  
Estructura	
   Densidad	
  

(g/cm3)	
  
Resistencia	
  
(N/mm2)	
  

Aplicaciones	
  

ALABASTRO	
   Sedimentario	
   Compacto-­‐cristal	
   2.6	
   4-­‐10	
   Labra	
  y	
  decoración	
  
ALGEZ	
   Sedimentario	
   Laminar-­‐fibrosa	
   2.5	
   Baja	
   Yesos	
  
ARENISCA	
   Sedimentario	
   Microgranuda	
   1.9-­‐2.6	
   50-­‐180	
   Labra	
  
ARCOSA	
   Sedimentario	
   Microgranuda	
   2.6	
   Media	
   Sillares	
  
BASALTO	
   Igneo	
   Compacta	
   2.7-­‐2.9	
   250-­‐350	
   Variadas	
  
CALIZA	
   Sedimentario	
   Compacta	
   2.4-­‐2.8	
   60-­‐200	
   Variadas.	
  Cal	
  
CALCITA	
   Sedimentario	
   Laminar	
   2.6-­‐2.8	
   Baja	
   Mármoles	
  
CONGLOMERADO	
   Sedimentario	
   Macrogranuda	
   2.0-­‐3.0	
   60-­‐180	
   Rellenos	
  
CUARCITAS	
   Metamórfico	
   Compacta	
   2.5-­‐2.7	
   50-­‐140	
   Sillar	
  y	
  pavimentación	
  
DIORITA	
   Igneo	
   Graní^ca	
   2.6	
   130-­‐230	
   Variadas	
  
DOLOMITA	
   Sedimentario	
   Cristalina	
   2.4-­‐2.6	
   70-­‐100	
   Labra	
  
GABRO	
   Igneo	
   Granuda	
   2.5-­‐2.8	
   150-­‐250	
   Labra	
  
GNEIS	
   Metamórfico	
   Estrato-­‐cristal	
   2.6	
   150-­‐280	
   Rellenos	
  
GRANITO	
   Igneo	
   Graní^ca	
   2.5-­‐3.0	
   150-­‐270	
   Muy	
  variadas	
  
MARGA	
   Sedimentario	
   Compacta	
   2.6	
   Baja	
   Cales	
  
MARMOL	
   Metamórfico	
   Compacta	
   2.5-­‐2.8	
   60-­‐150	
   Ornamentación	
  
OFITA	
   Igneo	
   Cristal-­‐graní^ca	
   2.8	
   150-­‐250	
   Sillares	
  y	
  construcción	
  
PEDERNAL	
   Sedimentario	
   Compacta	
   2.6	
   Alta	
   Labra	
  
PIZARRA	
   Metamórfico	
   Hojosa	
   2.6-­‐2.8	
   60-­‐90	
   Tejados	
  y	
  pavimentación	
  
POMEZ	
   Volcánico	
   Microgranuda	
   -­‐	
   Baja	
   Molar	
  y	
  relleno	
  

Propiedades	
  de	
  las	
  rocas	
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Cantera:	
  lugar	
  de	
  donde	
  se	
  extrae	
  la	
  roca	
  para	
  su	
  posterior	
  uClización	
  

Las	
  canteras	
  pueden	
  ser	
  explotadas	
  a	
  cielo	
  abierto	
  o	
  en	
  mina	
  

Cantería:	
  arte	
  o	
  técnica	
  para	
  dar	
  forma	
  a	
  las	
  piedras	
  de	
  construcción	
  

Obtención	
  de	
  la	
  piedra	
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Labra:	
   conjunto	
   de	
   operaciones	
   que	
   permiten	
   la	
   obtención	
   de	
   un	
   bloque	
   de	
  
piedra	
  con	
  una	
  forma	
  y	
  unas	
  dimensiones	
  determinadas	
  

La	
  labra	
  comprende	
  cuatro	
  etapas	
  sucesivas:	
  

DIVISIÓN	
  

ACABADO	
  

DESBASTE	
  

PULIMENTADO	
  

Labra	
  de	
  la	
  piedra	
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Sillar:	
   bloque	
   cuyo	
   peso	
   y	
   dimensiones	
   exigen	
   el	
   empleo	
   de	
   disposiCvos	
  
mecánicos	
  especiales	
  para	
  su	
  manipulación.	
  Su	
  volumen	
  aparente	
  no	
  será	
  menor	
  
de	
   50	
   dm3	
   y	
   sus	
   tres	
   dimensiones	
   serán	
   del	
   mismo	
   orden	
   de	
   magnitud,	
   no	
  
pudiendo	
  bajar	
  dos	
  de	
  ellas	
  de	
  40	
  cm.	
  Su	
  labra	
  será	
  más	
  fina	
  en	
  los	
  paramentos	
  
vistos	
  y	
  puede	
  ser	
  basta	
  en	
  las	
  superficies	
  ocultas	
  

Sillarejo:	
  pieza	
  pequeña	
  similar	
  al	
  sillar,	
  de	
  labra	
  tosca	
  y	
  forma	
  de	
  prisma	
  recto	
  

Tipología	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  bloques	
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Losa:	
  piedra	
  en	
   la	
  que	
  una	
  dimensión	
  es	
  menor	
  que	
   las	
  otras	
  dos,	
   colocándose	
  
horizontal	
  para	
  la	
  ejecución	
  de	
  solados	
  →	
  Pavimentación	
  
Chapa:	
  piedra	
  en	
  la	
  que	
  una	
  dimensión	
  es	
  menor	
  que	
  las	
  otras	
  dos,	
  colocándose	
  
verCcal	
  o	
  inclinada	
  →	
  Fachadas	
  y	
  RevesCmientos	
  

Tipología	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  bloques	
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Adoquín:	
  piedra	
  de	
  forma	
  troncopiramidal,	
  de	
  labra	
  y	
  dimensiones	
  análogas	
  a	
  las	
  
del	
  sillarejo	
  →	
  Pavimentación	
  

Tipología	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  bloques	
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Bordillo	
  y	
  encintado:	
  bloques	
  de	
  piedra	
  en	
  que	
  una	
  dimensión	
  es	
  mayor	
  que	
  las	
  
otras	
   dos,	
   empleándose	
   para	
   separar	
   firmes	
   de	
   disCnta	
   naturaleza	
   →	
  
Pavimentación	
  

Tipología	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  bloques	
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Peldaño:	
  piedra	
  para	
  formar	
  los	
  pasos	
  de	
  escalera	
  →	
  Pavimentación	
  

Huella	
  

	
  T
ab

ic
a	
  

Tipología	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  bloques	
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Mampostería	
  mixta	
   Mampostería	
  tosca	
  

Mampuesto:	
  piedra	
  sin	
  labra,	
  de	
  peso	
  inferior	
  a	
  25	
  kg,	
  que	
  se	
  maneja	
  a	
  mano	
  →	
  
Muros	
  de	
  mampostería	
  

Mampostería	
  en	
  seco	
  

Tipología	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  bloques	
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Mampostería	
  ciclópea	
  

Mampuesto:	
  piedra	
  sin	
  labra,	
  de	
  peso	
  inferior	
  a	
  25	
  kg,	
  que	
  se	
  maneja	
  a	
  mano	
  →	
  
Muros	
  de	
  mampostería	
  

Mampostería	
  careada	
  

Tipología	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  bloques	
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En	
  cubiertas	
  y	
  tejados	
  se	
  uClizan	
  piedras	
  foliadas	
  como	
  las	
  pizarras	
  

Uso	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  construcción	
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Protección	
  de	
  taludes,	
  márgenes	
  y	
  diques	
  

Gaviones	
  

Uso	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  construcción	
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Encachado	
  

Dique	
  de	
  escollera	
  

Protección	
  de	
  taludes,	
  márgenes	
  y	
  diques	
  

Uso	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  construcción	
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Reparto	
  de	
  cargas	
  al	
  terreno	
  

Bases	
  y	
  sub-­‐bases	
  de	
  carreteras	
   Pedraplén	
  de	
  balasto	
  

Uso	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  construcción	
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Rellenos	
  y	
  explanadas	
   Macadam	
  

Uso	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  construcción	
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Áridos	
  para	
  hormigones	
  y	
  asfaltos	
  

Hormigón	
   Asfalto	
  

Uso	
  de	
  la	
  piedra	
  en	
  construcción	
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El	
  deterioro	
  de	
  la	
  piedra	
  está	
  originado	
  por	
  agentes	
  naturales	
  como	
  el	
  agua,	
  el	
  hielo	
  
y	
   los	
   gases	
   presentes	
   en	
   la	
   atmósfera,	
   lo	
   que	
   conduce	
   a	
   disCntos	
   procesos	
  
destructores:	
  

-­‐ 	
   Meteorización	
   (degradación	
   progresiva	
   por	
   exposición	
   prolongada	
   a	
   ambiente	
  
agresivo)	
  

Deterioro	
  de	
  la	
  piedra	
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El	
  deterioro	
  de	
  la	
  piedra	
  está	
  originado	
  por	
  agentes	
  naturales	
  como	
  el	
  agua,	
  el	
  hielo	
  
y	
   los	
   gases	
   presentes	
   en	
   la	
   atmósfera,	
   lo	
   que	
   conduce	
   a	
   disCntos	
   procesos	
  
destructores:	
  

-­‐ 	
  Erosión	
  (desgaste	
  superficial	
  por	
  acción	
  de	
  sólidos	
  en	
  suspensión	
  acuosa)	
  

Deterioro	
  de	
  la	
  piedra	
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El	
  deterioro	
  de	
  la	
  piedra	
  está	
  originado	
  por	
  agentes	
  naturales	
  como	
  el	
  agua,	
  el	
  hielo	
  
y	
   los	
   gases	
   presentes	
   en	
   la	
   atmósfera,	
   lo	
   que	
   conduce	
   a	
   disCntos	
   procesos	
  
destructores:	
  

-­‐	
  Exfoliación	
  (disgregación	
  en	
  capas	
  o	
  láminas)	
  

Deterioro	
  de	
  la	
  piedra	
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El	
  deterioro	
  de	
  la	
  piedra	
  está	
  originado	
  por	
  agentes	
  naturales	
  como	
  el	
  agua,	
  el	
  hielo	
  
y	
   los	
   gases	
   presentes	
   en	
   la	
   atmósfera,	
   lo	
   que	
   conduce	
   a	
   disCntos	
   procesos	
  
destructores:	
  

-­‐ 	
   Eflorescencias	
   (cristalización	
   de	
   sales	
   solubles	
   en	
   los	
   poros	
   superficiales	
   con	
  
apariencia	
  de	
  manchas	
  blanquecinas)	
  

-­‐	
  Lixiviación	
  (	
  disolución	
  selecCva	
  de	
  componentes)	
  

-­‐	
  Cristalización	
  (generación	
  de	
  nuevos	
  compuestos	
  en	
  el	
  seno	
  de	
  la	
  masa	
  pétrea)	
  

Deterioro	
  de	
  la	
  piedra	
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La	
  mayoría	
  de	
   los	
  tratamientos	
  para	
  mejorar	
   la	
  durabilidad	
  de	
   la	
  piedra	
  consisten	
  
en	
  la	
  impregnación	
  de	
  un	
  líquido	
  que	
  genere	
  una	
  capa	
  protectora	
  e	
  impermeable	
  

Deterioro	
  de	
  la	
  piedra	
  


